
Dokumentation: optiholz ®, Technische Änderungen bleiben vorbehalten 2.1.1

optiholz ® ist ein geschützter Markenname der Firma Kaufmann Oberholzer AG, 9215 Schönenberg
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Biegung fm,d N/mm2 14

Zug parallel zur Faserrichtung ft,0,d N/mm2 8

Druck parallel zur Faserrichtung fc,0,d N/mm2 12

Druck rechtwinklig zur Faserrichtung, generell fc,90,d N/mm2 1.8

mit Vorholz (beidseitig mindestens 100 mm) fc,90,d N/mm2 2.3

Endauflagerung fc,90,d N/mm2 1.8

Schub fv,d N/mm2 1.5
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it Elastizitätsmodul in Faserrichtung 
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11‘000

Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Faserrichtung 
Et,90,mean

 

Ec,90,mean

N/mm2 300

Schubmodul Gmean N/mm2 500

Technische Blätter 2

2.1 Querschnittswerte optiholz ®

Geometrische Grössen und Querschnittswiderstände

Bemessungswerte nach SIA 265
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Lieferung auf Anfrage


